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Versuch 1: vor Versuchsbeginn wurden die Schnuller 5 min in Leitungswasser ausgekocht (wie von Herstellern empfohlen)

Versuch 2: die Schnuller wurden nicht vorbehandelt
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Bisphenol A im „künstlichen Speichel“ nach einstündiger Einwirkung [µg/l]
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